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واقع در استان اردبیل / شهرستان مشکین شهر/ اراضی روستای موئیل



محدوده معدن و سینه کارکروکی راههای دسترسی به معدن موئیل

معدن آهن موئیل

معرفی معدن

معدن آهن موئیل واقع در استان اردبیل در 17 کیلومتري جنوب خاوري شهرستان مشکین شهر ، یك کیلومتري 
جنوب روستاي موئیل و در برگه هاي توپوگرافي 1:50000 و 1:100000 زمین شناسي مشکین شهر و در دامنه 
غربي کالدراي کوهستان سبلان جاي دارد، که روستاهاي دیزو در باختر، ولهزیر در شمال باختر، موئیل در شمال 

کانسار واقع شده اند. و از مرکز استان 112 کیلومتر فاصله دارد

راه دسترسی به محدوده

جهت دستیابي به محدوده کانسار از طریق شهرستان مشکین شهر پس از طي 16 کیلومتر جاده آسفالته به سمت 
جنوب و حدود 500 متر از روستاي موئیل در جاده شوشه در حال احداث سازمان انرژیهاي نو از طریق راه احداثي 
معدن منشعب از همین جاده به سمت شرق به میزان 400 متر به سینه کار معدن مي رسیم بطور کلي کانسار از 
مرکز استان 112 کیلومتر فاصله دارد و در یك فروافتادگي تکتونیکي که اطراف آنرا بلندیهاي سبلان احاطه کرده 

اند واقع شده است.



پروانه بهره برداری

معدن آهن موئیل



ماده معدنی استخراج شده از سینه کار فعلی

رسوب گذاری آهن در مجاورت چشمه های هیدروترمال
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تصاویر



معدن آهن موئیل

تصاویر دپو



با توجه به بررسی رخنمون ها و کارهای اکتشافی انجام شده، تخمین ذخیره در سه بلوک به شرح جدول زیر 
قبل  در سنوات  برداشت شده  معدنی  ماده  میزان  از کسر  این معدن پس  نهایی  برآورد شده است. ذخیره 

.)w= 181785+22515=204300( عبارتست از: 204300 تن

ذخیره معدن

جرم حجمی متوسطعیار کانسنگذخیره قطعی ) تن (نام بلوک

9/2% 18178579/89بلوک غربی

9/2% 2251546/62بلوک جنوبی

------------204300کل ذخیره

آنالیزها

Fe2O3%Fe(t)%S%P2O5%SiO2%نام صحرائیمحل برداشتشماره نمونه

90.ME.1آهن پودری ریشه بلوک جنوبی
دار) خاک پیت (

43/2430/220/5650/25532/36

90.ME.2“     “ برش آهن  سنگ 
متخلخل

81/2556/790/7560/2424/4

90.ME.3“     “ برشی لیمونیت 
کم عیار

61/6043/820/5070/98020/14

90.ME.4“     “ اسفنجی هماتیت 
عیار متوسط

83/1758/101/1371/5290/23

90.ME.5“     “ آهن سنگ 
لیمونیتی  هماتیتی 

اسفنجی

82/7757/90/7372/8070/31

90.ME.6“     “ اسفنجی هماتیت 
پر عیار

83/3158/231/6310/4051/47

Fe2O3%Fe(t)%S%P2O5%SiO2%نام صحرائیمحل برداشتشماره نمونه

90.ME.773/5651/422/2740/5944/49گل اخرائیبلوک شرقی
90.ME.881/8957/303/2540/0010/460سنگ آهن برشیبلوک شرقی

نمونه آنالیز بلوک جنوبی معدن آهن موئیل

نمونه آنالیز بلوک شرقی معدن آهن موئیل
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آنالیزها

 Fe2O3%Fe(t)%S%P2O5%SiO2نام صحرائیمحل برداشتشماره نمونه
%

90.ME.09هماتیت اسفنجی بلوک غربی
پر عیار

85/9560/080/8790/1301/10

90.ME.1057/1539/951/110068620/0لیمونیت متخلخلسینه کار
90.ME.11“  “  “ هماتیت اسفنجی

خیلی پر عیار
87/5661/200/7980/1610/78

90.ME.12“  “  “ هماتیت اسفنجی
عیار بالا

86/5260/480/8140/3040/90

90.ME.13“  “  “ هماتیت اسفنجی
عیار بالا

85/4359/721/0320/4421/23

90.ME.14“  “  “87/9161/450/8740/3612/12هماتیت پر عیار
90.ME.15“  “  “82/4457/631/6710/5582/85لیمونیت
90.ME.16 سنگ میزبان

آلتره سینه کار
سنگ بستر 

اسیدی رسی
27/4-----0/0510/01760/18

90.ME.17هماتیت برشیک سینه کار
پر عیار

82/5457/700/8750/2514/52

90.ME.18“  “  “ سنگ آهن
پودری کم عیار 

اخرائی

75/9753/102/3920/2544/52

90.ME.19تراکی آندزیت دیواره شرقی
پرفیری

-------------
--

----------

90.ME.20سنگ آهن سینه کار
متخلخل پودری 

کم عیار

77/9754/501/3650/9604/84

90.ME.21سنگ آهن بلوک غربی
برشیک کم عیار

73/3351/301/1130/1707/31

90.ME.22“  “  “84/5059/701/2910/1232/13هماتیت کم عیار
90.ME.23“  “  “ سنگ آهن

اسفنجی هماتیتی
75/8553/001/0830/7077/30

90.ME.24“  “  “ سنگ آهن
اسفنجی پر عیار

81/6357/061/2461/4251/05

90.ME.25لیمونیت برشیک دیواره غربی
زرد

62/6543/854/4810/8747/18

نمونه آنالیز بلوک غربی معدن آهن موئیل
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امتیازات معدن

n ذخیره بالای این معدن.
n راه دسترسی مناسب.

n نزدیکی به مراکز جمعیتی که نیروی انسانی برای کار در معدن را تامین می نماید.
n عدم نیاز به باطله برداری با حجم بالا

n خلوص و عیار بالای سنگ آهن
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